ЛИПОСОМЫ И ДРУГИЕ НАНОЧАСТИЦЫ КАК СРЕДСТВО ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ.

В обзоре рассмотрены основные принципы конструирования лекарственных средств на основе наночастиц. Особое внимание уделено липосомам, так как именно в этой области достигнуты наибольшие успехи. Зафиксировано современное состояние в наиболее интенсивно развивающихся областях: антиканцерогенные и антибактериальные препараты, генная терапия, вакцины. 
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Как и повсюду, успехи в фармакологии связаны с новыми технологиями, то есть с новыми лекарственными формами и технологиями их получения. 

Этот краткий обзор посвящен новым лекарственным формам, основанным на использовании наночастиц. До недавнего времени внутривенно вводили только истинные растворы. Присутствие частиц эмульсии или суспензий может привести к закупорке капилляров - эмболии. Легко прикинуть, какими размерами должны обладать частицы дисперсий, чтобы избежать эмболии. Диаметр эритроцитов, которые свободно проходят через любые сосуды, - 7 мкм. С учетом их деформируемости, с запасом считается, что безопасными могут быть дисперсии с размером частиц менее 1 мкм, то есть нано-диапазона. 

В зависимости от агрегатного состояния и морфологических особенностей наночастицы делят на: нанокристаллы, нанокапсулы, наносферы и полимерные мицеллы. 

Основное внимание в обзоре будет уделено одному из типов нанокапсул - липосомам как контейнерам для доставки лекарственных средств, так как пока только липосомальные препараты дошли до клинических испытаний и некоторые из них лицензированы [1]. Мембрана липосом состоит из природных фосфолипидов, что определяет их многие привлекательные качества. Они нетоксичны, биодергадируемы, при определенных условиях могут поглощаться клетками, их мембрана может сливаться с клеточной мембраной, что приводит к внутриклеточной доставке их содержимого (рис. 1). 
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Рисунок 1. 

Способы проникновения содержимого липосом в клетку. 

Кроме того, вещество, заключенное в липосомы, защищено от воздействия ферментов, что увеличивает эффективность препаратов, подверженных биодеструкции в биологических жидкостях. Например, в нашей лаборатории в настоящее время разрабатывается липосомальная форма антипаркинсонического препарата - ДОФА. При использовании традиционных лекарственных форм ДОФА на 80% декарбоксилируется в кровотоке, что снижает его эффективность и приводит к серьезным побочным явлениям. В липосомах же ДОФА не доступен для ферментативной деструкции. Рис. 2 демонстрирует как у мышей с MPTP-индуцированным синдромом Паркинсона снижается один из симптомов - ригидность. Сравнимые результаты достигаются при использовании липосомаль-ного препарата в дозах, в 10 раз меньших, чем в случае раствора ДОФА [2-5]. 
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Рисунок 2. 

Уменьшение ригидности у мышей с MPTP-индуцированным синдромом Паркинсона при введении препаратов ДОФА.: 1. Физиологический раствор (контроль); 2. ДОФА в Лс 

Еще одно важное преимущество наночастиц как лекарственной формы - постепенное высвобождение лекарственного вещества, инкорпорированного в них, что увеличивает время его действия. Это также наблюдалось для препаратов ДОФА. 

Очень важное свойство липосом (как, впрочем и других наночастиц) стало основой для конструирования эффективных антираковых препаратов. Речь идет о соотношении размеров наночастиц и диаметра пор капилляров. 

Так как размер наночастиц больше диаметра пор капилляров, их объем распределения ограничивается компартаментом введения. Например, при внутривенном введении они не выходят за пределы кровотока, т.е. должны плохо проникать в органы и ткани [6, 7]. Следовательно, резко понижается токсическое действие субстанции, ассоциированной с наночастицами. С другой стороны, это свойство может служить основой для направленной доставки химиотерапевтических препаратов в солидные опухоли и очаги воспаления, так как капилляры, снабжающие эти области кровью, как правило, сильно перфорированы (рис. 3) [8]. Следовательно, наночастицы будут накапливаться в опухоли [9]. Это явление получило название пассивное нацеливание. Таким образом, существует две причины, вследствие которых липосомальные препараты антиканцерогенных субстанций очень эффективны: уменьшение токсичности и пассивное нацеливание.  

[image: image3.png]



Следствия: 

- Уменьшение токсичности

- Уменьшение объема распределения и, след.

- Увеличения концентрации в кровотоке
- Пассивное нацеливание в "горячие" области

Рисунок 3. 

Липосомы проникают через поры капилляров только в "горячих точках". 
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Рисунок 4. 

Изменение концентрации доксорубицина в крови при введении его в липосомах и в виде раствора. 

Нами совместно с харьковскими предприятием "Биолек" разрабатываются липосомальные препараты доксорубицина (Липодокс) и других цитостатиков [10-13]. Было подтверждено, что липосомальные препараты обладают более пролонгированным действием, они менее токсичны, чем растворы, так как в меньшей степени накапливаются в сердце, тогда как в крови их концентрация выше. На рис. 4 приведены данные о концентрации доксорубицина в крови после введения раствора и нагруженных липосом. Хорошо видно значительное превышение концентрации доксорубицина при введении его в липосомальной форме. Рис. 5 отражает динамику выживания экспериментальных животных с привитой карциномой. Эффект не нуждается в комментариях. Уменьшение же токсичности в случае использования липосомального препарата позволяет повысить дозу без заметных токсических эффектов. Все это дает качественно новые результаты при лечении липосомальными препаратами. В настоящее время на мировом фармацевтическом рынке появилось несколько липосомальных противораковых препаратов [1], таких как антрациклины дауномицин и доксорубицин, а также винкристин, аннамицин и третиноин [14-19], многие препараты находятся на последних стадиях клинических испытаний, в том числе и Липодокс. 
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Рисунок 5. 

Выживаемость мышей с карциномой при введении препаратов доксорубицина в липосомах, в виде раствора. 

Уменьшением объема распределения и, следовательно, увеличением концентрации ДОФА в кровотоке объясняется (наряду с защитой от декарбоксилирования) существенное увеличение проникновения его через гемато-энцефалический барьер в случае липосомальной формы [3]. Лучшая доступность мозга для липосомальных препаратов была продемонстрирована нами и для цитостатиков [12, 13]. 

Но липосомы как и другие наночастицы довольно быстро захватываются РЭС. Это происходит вследствие взаимодействия липосом с белками плазмы - опсонинами (в основном, компонентами комплемента). Опсонины "метят" Лс, делают их мишенями для клеток РЭС. Понятно, что увеличение времени их циркуляции еще больше повысит эффективность липосомальных препаратов. С этой целью несколько лет тому назад было предложено их поверхность модифицировать полимерами с гибкой гидрофильной цепью, например полиэтиленгликолем (ПЭГ) [20-24]. Для этого используются специальные модифицированные липиды, например, фосфатидилэтаноламин (ФЭ), конъюгированный с ПЭГ. 

На рис. 6 представлена схема такой "стерически стабилизированной" липосомы, а на следующем рисунке (рис. 7) результаты подобной модификации [25]. Как видно из приведенных графиков, белки (в данном случае меченый родамином овальбумин) не могут добраться до поверхности Лс. Гибкие молекулы ПЭГ создают в примембранной области избыточное осмотическое давление. Липосомы как бы становятся невидимыми для РЭС (отсюда и название "stealth liposomes"). Характерно, что полимер с большей жесткостью (декстран) не оказывает существенного влияния. 

Рис. 8 демонстрирует насколько увеличивается время циркуляции стерически стабилизированных липосом [26]. Несмотря на высокую себестоимость по крайней мере один препарат на основе стелс-липосом уже прошел клинические испытания и одобрен FDA. Речь идет о препарате Doxil (SEQUUS Pharmaceuticals, USA), предназначенного для лечения саркомы Капоши, первичного рака печени, рака простаты, рецидивирующем раке молочной железы, неподдающемся терапии раке яичка. 

 [image: image6.png]



[image: image7.png]



Рисунок 6. 

А. Стерически стабилизированные липосомы (Stealth liposomes). Белки (1) не могут достичь поверхности липосом (2) из-за избыточного осмотического давления в примембранном пространстве, создаваемом гибкими цепями (3) иммобилизованных полимеров (например, ПЭГ). 

Б. Фосфатидилэтаноламин, конъюгированный с ПЭГ, используемый для получения стерически стабилизированных липосом. 

Очень эффективны липосомы для препаратов, мишенью которых являются клетки РЭС, так как именно эти клетки интенсивно поглощают наночастицы. Такая ситуация складывается при внутриклеточной микробной инфекции и при вакцинации. Доставка амфотерицина В непосредственно в зараженные клетки приводит к прекрасным результатам при системных грибковых инфекциях, висцеральном лейшманиозе. Во многих странах Европы уже можно купить подобные препараты (AmBiosome, ABLC, Amphocil). Последний лицензирован и для российского рынка [1]. 
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Рисунок 7. 

Опсонины не могут добраться до поверхности стерически-стабилизированных липосом. Интенсивность тушения флуоресценции мембранного зонда (NBD-PE - флуоресцентно меченный фосфатидилэтаноламин) белком (Rh-OVA - меченый родамином овальбумин) 
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Рисунок 8. 

Увеличение времени циркуляции липосом, модифицированных ПЭГ (Время циркуляции обычных и стерически стабилизированных липосом) 

В случае использования липосомальных вакцин иммунный ответ усиливается в следствие того, что антигены, ассоциированные с липосомами попадают непосредственно в антигенпредставляющие клетки. На рис. 9 дается схема конструкции липосомальной вакцины против гепатита А [27]. В липосому включают кроме антигена (вирусный капсид) еще белки, способствующие слиянию мембран липосом и клеток, в данном случае гемагглютинин вируса гриппа. Для таких препаратов сейчас часто используют термин "виросомы". Виросома повторяет естественный путь вирусной частицы, в результате чего на поверхности антигенпредставляющей клетки оказывается экспонированным фрагмент антигена в составе с MHC-II, то есть в виде, который узнается Т-хелперами. В США заканчиваются клинические испытания нескольких оральных вакцин (против инфекции Шигеллы и патогенных E. coli). Липосомы представляют возможность просто конструировать поливалентные вакцины: например, против нескольких штаммов гриппа (сингапурский, Пекинский и Йамагата), гепатита А и B, дифтерии, столбняка. В Швейцарии одобрено несколько таких вакцин [1]. 

Важной областью применения липосом становится генная терапия. Липосомы как средство доставки генетического материала выступают и как защита от нуклеаз, и в качестве компактизирующего средства (положительно заряженные липосомы), и как инициатор эндоцитоза. Известно, что важнейшим этапом процессинга виросом является слияние ее мембраны с мембраной эндосомы, происходящее под действием гемагглютинина. При этом содержимое липосомы попадает в цитозоль, то есть избегает лизосомальных ферментов. Именно этот путь считается предпочтительным для липосом, нагруженных генетическим материалом. Липосомы рассматриваются как наиболее перспективные носители. Некоторые композиции оказываются сравнимыми по эффективности трансфекции с аденовирусными векторами. 

Во многих случаях, и для генной терапии не в последнюю очередь, важна адресная доставка в нужный тип клеток. В качестве "молекулярного адреса" наиболее часто выбирают иммуноглобулины, имеющие соответствующие мишени на целевых клетках. 
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Рисунок 9. 

Схема приготовления виросом (вакцины на основе липосом). Виросомы получают из смеси фосфолипидов (1), поверхностных белков вируса гриппа (гемагглютинина (2) и нейраминидазы(3)) и антигена (4). 

Таким образом, постепенно складывается модель "идеальной" липосомы, как средства направленной доставки лекарственного вещества в клетку (рис. 10). Такая липосома содержит во внутреннем объеме лекарственное вещество, например, ДНК в случае генной терапии, на ее поверхности иммобилизованы гибкие цепи полимера для уменьшения поглощения клетками РЭС, молекулярный адрес, в мембрану инкорпорированы белки слияния. Кроме того, мембрана состоит не только из обычных фосфолипидов, образующих бислой (чаще фосфатидилхолина), но и липидов способствующих слиянию с мембраной клетки (например, диолеоилфосфатидилэтаноламина). 

Липосомы могут быть весьма полезны для солюбилизации веществ, плохо растворимых как в воде, так и в масле, например, таксола, бетулиновой кислоты. Так, нами получены липосомальные композиции, содержащие до 10 мольных процентов этого препарата, проявившего избирательное действие против меланомы [28]. 

Основной недостаток липосом как лекарственной формы - относительная небольшая стабильность при хранении. Этого недостатка лишены полимерные наночастицы, имеющие практически те же области возможного применения [29-31]. Но в отличие от липосом полимерные наночастицы состоят из менее безопасного материала, чем фосфолипиды. Этим в основном садерживается их продвижение в качестве лекарственной формы. 

Несколько особняком стоят нанокристаллы [32]. Такая форма очень полезна для увеличения биодоступности плохо растворимых лекарств [33, 34]. Биодоступность такого рода субстанций возрастает в несколько раз при переходе от обычных порошков к нанокристаллам (наносуспензиям). Очень перспективным представляется использование в виде нанокристаллов рентгеноконтрастных веществ. Например, при коронарографии изображение сосудов сердца держится не более нескольких десятков секунд. Затем, вследствие выхода вещества из сосудистого русла, картина быстро теряет контрастность. Введение же нанокристаллических рентгеноконтрастных веществ позволяет наблюдать сосудистую систему в течении нескольких десятков минут. 

В последние пять лет появилось более десятка лекарственных липосомальных препаратов, не меньшее количество находится на различных стадиях клинических испытаний. Это свидетельствует о том, что липосомальные исследования перешли на качественно другой уровень - уровень конструирования реальных препаратов. 
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Рисунок 10. 

"Идеальная" конструкция липосомы для направленной доставки лекарственного вещества в клетку; 1) Полимер для стерической защиты от РЭС (например, ПЭГ); 2) "Молекулярный адрес" на полимерной ножке (в основном иммуноглобулины); 3) Белки слияния (например, гемагглютинин); 4) Лекарственное вещество (например, ДНК); 5) Липидные положительно заряженные частицы для компактизации ДНК; 6) Мембранообразующие липиды (фосфатидилхолин); 7) Липиды, дестабилизирующие мембрану (например, ФЭ) 

